
ID φ AS SUPPLIED ID φ AS RECOVERED RECOVERED WALL THICKNESS

D MINIMUM d MAXIMUM AFTER HEATING (NOM)

1/4 6.35 (.250) 3.18 (.125) 0.88 (.035)

3/8 9.53 (.375) 4.75 (.187) 0.88 (.035)

1/2 12.70 (.500) 6.35 (.250) 0.88 (.035)

5/8 15.87 (.625) 7.95 (.312) 1.06 (.042)

3/4 19.05 (.750) 9.53 (.375) 1.06 (.042)

7/8 22.22 (.875) 11.09 (.437) 1.14 (.045)

1 25.40 (1.000) 12.70 (.500) 1.24 (.049)

1 1/4 31.75 (1.250) 15.87 (.625) 1.39 (.045)

1 1/2 38.10 (1.500) 19.05 (.750) 1.39 (.045)

2 50.80 (2.000) 25.40 (1.000) 1.63 (.065)

3 76.20 (3.000) 38.10 (1.500) 1.63 (.065)
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